ELASTOFLEKS PCC

Cimento esasli harg ve bulamag kaplamalari igin katki

TANIM

ELASTOFLEKS PCC, ¢imento esasli harg ve bulamag
kaplamalarinda esneklik, su gecirimsizlik ve aderans
saglamak igin kullanilan likit katki malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

o  Celik ve beton borularin i¢ ve dis kaplamasinda.

e Cimento esasli su yalitim malzemelerinde, toz iriine
ikinci bilesen olarak, esneklik ve aderans saglamak igin.

e Cimento esasli seramik, granit, mermer

yapistiricilarinda toz Urtne ikinci bilesen olarak, esneklik

ve aderans saglamak igin.
OZELLIKLER

e ¢ ve dis mekanlarda kullanilabilir.

e [sifarklarindan dogan gerilmeleri dnleyerek uygulanan
harcta catlak olusmasini dnler.

o Yatay ve dikey yuzeylerde uygulanabilir.

o Esneklik sadlar.

o Uygulanan yiizeyde yapismayi-aderansi artirarak su
gecirimsizligi saglar.
Donma-g6zulmeye dayanimi artirir.

o  Celik ve beton borulara yapilan gimentolu kaplamalarda
likit akisindan olugan asinmayi azaltir.

e  Celik ve beton borulara yapilan gimentolu kaplamalarda
korozyon hizini azaltr.

o Atik su, deniz suyu uygulamalarina uygundur.

e igme suyu uygulamalarina uygundur.

o Yiksek basing ve gekme dayanimlari elde edlilir.

TEKNIK VERILER

Yogunluk 1.05 £0.03gr/cm?
Kati madde %50 £ 1

Viskosite <3000 cps

Tg 11°C

MFFT 8°C

pH 7-9

Malzeme yapisi Modifiye polimer emilsiyonu

Malzeme gérinimu Beyaz likit
Uygulanmig gorinim Seffaf
Uygulama yapi sicakhgi  +5°C / +45°C
Servis sicakligi -20°C / +80°C
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SARFIYAT

Hargtaki toz kisim ile ELASTOFLEKS PCC karigim mix
dizaynina gore degiskendir.

KULLANIM

Yuzey hazirlanmasi

Cimento esasli yiizeylerde;

Uygulama yapilacak ylzey komple toz, yag, kiir maddesi,
boya ve diger serbest partikillerden arindiriimali, gereken
ylizey onarimlari en az 2 giin 6nceden yapilmaldir.
Gerekirse ylzey kum plskurtme sistemi ile temizlenmeli,
ylizeyin karbonasyondan etkilenmemis olmasina dikkat
edilmelidir.

Celik yiizeyler

Metal Gzerindeki pas, gres, yad, boya, beton gibi maddeler
kumlama sistemi ile veya metalik bir firca ile temizlenir.

Karigtirma

> Once bir kaba gerekli ELASTOFLEKS PCC konulur.

» Karisim dizaynina gore eklenecek su miktari varsa
karistirilarak eklenir.

» Toz Urln yavasga eklenerek 4-5 dakika karistirilir.

» Karismis malzeme 5 dakika bekletildikten sonra tekrar
homojen bir karisim elde edilene kadar karistirilarak
uygulamaya hazir hale getirilir.

Uygulama
Kullanima hazir haldeki karismis harg, uygulama
gereksinimine gore mala, firca veya pUskurtllerek uygulanir.

GUVENLIK ONLEMLERI

Karistirma ve uygulama sirasinda eldiven, koruyucu giysi,
maske/gozlik kullanmalidir.

Urliniin gdz, a§iz ve cilt ile temasi énlenmelidir.

Cilt ile temasinda bol su ile yikanmali, g6z ile temas ve
yutulmasi durumunda doktora bagvuruimalidir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

30 kg bidon, 1000 kg IBC
Orijinal paketinde, +5°C / +25°C’de havalandiriimig, kuru ve
korumali ortamlarda, glines, yagmur ve dondan korunarak
depolandi§inda raf dmrii Uretim tarihinden itibaren 1 yildir.
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